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摘要 比较 了方波脉冲及周期换 向电镀时电极表面的 粗糙度
,

结果表明方波脉冲

电流下 电机表面粗糙度较少
。
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0 引 言

在相同的平均 电流密度和 电沉积时间下
,

与直流电流 (D
.

C )相 比较
,

由脉 冲电流 (P
.

C )

和周期换向电流(R
.

C )所得的电镀层表面更加均匀
、

致密[lJ
。

这是因为
:

对于 P
.

C 及 R
.

C 电

镀
,

高的瞬时电流密度使得阴极电位由于活化极化而发生很大变化
,

形成较大的过电位
。

因

此
,
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.
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.

C 电镀将有大量 的能量用于形成 晶核
,

这就使得金属 电沉积时可形成细密镀

层 [2 一们
。
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上述结论成立
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2 结果讨论
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表 明
,

在相 同的电沉积时间和平均电流密度下
,

如不考虑溶液中阴离子的影

响
,

由 P
.

C 电镀所得镀层比 R
.

C 电镀层更加均匀
、

致密
。

利用 ( 2) 和 ( 1 1) 式
,

且 尸 ) 1 时
,

容易证明
。

当 3t
。

< T 镇 1 6t
。

时
,

( 1 1 )式能得到满足 (证明

过程从略 )
。
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